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SPRAWOZDANIE Z BADAN NR 655142/24/SZC

Zleceniodawca Probka (wg deklaracji Zleceniodawcy)
ZAKLAD WODOCIAGOW | KANALIZACJI SP. Z 0.0. |Opis probki: ODPAD 17 01 81
MAKSYMILIANA GOLISZA 10 Odpady z remontéw i przebudowy drég
71682 SZCZECIN SZCZECIN UL. ZAPADLA 8
Data przyjecia probki 29.10.2024 Stan prébki: bez zastrzezen
Data rozpoczecia badan 29.10.2024
Data zakon ia badan 15.11.2024
afa zakonczenia badan 5 0 Probka pobrana przez pracownika J.S. Hamilton Poland Sp. z 0.0.
Data utworzenia sprawozdania 15.11.2024

Informacje dotyczace pobierania prébek:

Metoda* PB-206 wyd. Il z dn. 11.04.2019

Protokét poboru prébek nr: 2/1561/29/10/2024

Data poboru: 29.10.2024

Punkt poboru, miejsce poboru: Zapadka 8, boks na placu 70-033 Szczecin
Kod odpadu: 170181

Rodzaj badania

Metoda Jednostka Wynik

* Stezenie i zawarto$¢ rozpuszczonego wegla organicznego (DOC) "
PN-EN 12457-4:2006; PN-EN 1484:1999

Rozpuszczony wegiel organiczny (RWO) mg/kg s.m. 36,0+8,3

* Stezenie i zawartos¢ siarczanow " 2
PN-EN 12457-4:2006, PN-ISO 9280:2002

Siarczany | mglkg s.m. <100 (100+30)

* Stezenie i zawarto$¢ chlorkéw "
PN-EN 12457-4:2006, PN-ISO 9297:1994

Chlorki ‘ mg/kg s.m. 70 £ 20

* Stezenie i zawarto$¢ fluorkow 2
PN-EN 12457-4:2006; PN-78/C-04588/03

Fluorki mg/kg s.m. <1,0 (1,0£0,3)

* pH 1) )
PN-EN 12457-4:2006, PN-EN ISO 10523:2012 10,4 £ 0,1

* Przewodnosc¢ elektryczna wiasciwa "
PN-EN 12457-4:2006, PN-EN 27888:1999 uS/cm 109£5

* Rte¢ (Hg) »

PN-EN 12457-4:2006; PB-186/ICP wyd. 6 z dn. 05.01.2023 mg/kg s.m. 0,00090 £ 0,00025

* Zawarto$¢ pierwiastkow " 2
PN-EN 12457-4:2006; PB-186/ICP wyd. 6 z dn. 05.01.2023

Antymon (Sb) mg/kg s.m. 0,066 + 0,018
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Arsen (As) mg/kg s.m. < 0,050 (0,050 + 0,010)
Bar (Ba) mg/kg s.m. 4,4 +1,2
Chrom (Cr) mg/kg s.m. 0,74 £ 0,21
Kadm (Cd) mg/kg s.m. < 0,020 (0,020 + 0,004)
Miedz (Cu) mg/kg s.m. 1,2+0,3
Molibden (Mo) mg/kg s.m. < 0,050 (0,050 + 0,010)
Nikiel (Ni) mg/kg s.m. 0,34 +0,10
Otéw (Pb) mg/kg s.m. <0,10 (0,10 £ 0,02)
Cynk (Zn) mg/kg s.m. 0,26 £ 0,07
Selen (Se) mg/kg s.m. <0,10 (0,10 £ 0,02)
gl?l\fvsl[ltasf')%\gzdz}é)13-02 metoda A % 1605
* Zawarto$¢ statych zwigzkdw rozpuszczonych - TDS ' 2
PN-EN 12457-4:2006; PN-EN 15216:2022-03
State zwigzki rozpuszczone (TDS) mg/kg s.m. <1000 (1000+310)

) Badanie wykonano w wyciggu wodnym przygotowanym w Pracowni Analiz Srodowiska Mataszewicze (stosunek faza stata - ciecz 1:10).

2 Dolna granica zakresu pomiarowego akredytowanej metody, bedgca jednoczesnie granicg oznaczania iloSciowego wyznaczong przez

Laboratorium.

Autoryzowat:

ID: 185, Starszy Spegcjalista ds. Analiz, Pracownia Analiz Srodowiska

ID: 186, Ekspert ds. Analiz, Pracownia Analiz Srodowiska
ID: 371, Starszy Specjalista ds. Analiz, Pracownia Spektrometrii
ID: 707, Analityk, Pracownia Analiz Srodowiska

Sprawozdanie z badan opatrzono certyfikowana pieczecia elektroniczng J.S. Hamilton Poland Sp. z o0.0.

Adres laboratorium:

Chwaszczynska 180, 81-571 Gdynia
Kolejarzy 6, 21-540 Mataszewicze

Ks. Stanistawa Kujota 8, 70-605 Szczecin

Wyniki odnoszg si¢ wytgcznie do pobranych prébek. Jesli podano niepewnos$¢ pomiaru i nie okreslono inaczej, to jest to niepewno$¢ rozszerzona,
zgodnos$ci i nie okreslono inaczej J.S. Hamilton

oznacza to, iz jest to rezultat badania,
dotyczy wytacznie odpowiednio
ktéora opiera sie na uzyskanym
J.S.Hamilton Poland Sp. z 0.0. jest ograniczona wylacznie do danych zawartych w jego
zewnetrznych  dostawcoéw ustug i inne strony trzecie. Wiecej
podlega Ogdlnym Warunkom Swiadczenia Ustug J.S.Hamilton Poland Sp. z 0.0. zamieszczonym

ufnoéci 95% oraz uwzglednia niepewno$¢ pobierania

wytycznych  ILAC-G8:09/2019. Jezeli w kolumnie ,wynik” akredytowanej metody przedstawiono zapis w postaci ,<" lub ,>"
goérng granicg zakresu pomiarowego akredytowanej metody, natomiast podana rozszerzona niepewno$¢ pomiaru
akredytowanej metody. W takim przypadku Laboratorium w kolumnie ,stwierdzenie  zgodno$ci” przedstawia opini¢ i interpretacje,

sprawozdanie nie moze by¢ powielane w czeéci bez pisemnej zgody J.S.Hamilton Poland Sp. z 0.0. Odpowiedzialno$¢
PCA AB 079 przez swoich klientéw, podwykonawcow,

oryginale. J.S.Hamilton Poland Sp. z 0.0. nie zezwala na stosowanie sym
informacji  znajduje si¢ w dokumencie
stronie  www.hamilton.com.pl.

* Badanie akredytowane
# Badanie wykonane przez zewnetrznego dostawce

probek. Jesli dokonano stwierdzenia

PCA — DA-02. Ustuga potwierdzona

bolu akredytacji
niniejszym  sprawozdaniem

oszacowana dla wspodtczynnika
Poland Sp. z o.0. stosuje zasade prostej akceptacji
powigzany z dolng lub
dolnej lub gérnej granicy zakresu pomiarowego
Niniejsze

bezposrednio

rezultacie  badania.

KONIEC SPRAWOZDANIA
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rozszerzenia k=2 i poziomu
wedtug
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