L egenda:

— warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC 11S 50/70 dla KR1 grub. 4cm
warstwa wigzgca z betonu asfaltowego AC 16W 50/70 dla KR1 grub. 5cm

PRZEKROJ NORMALNY Nr 1 przekréj szlakowy KR1, G4
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| poszerzenia jezdni
wg. PZT (Rys. 2)

5.50-6.50 — warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej z kruszywem C50/30 grub. 22c¢cm
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pobocze 7z Kkruszywa naturalnego grub. 9cm
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